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Doporu ena a pou ita literatura

Normy  SN:

SN 73 4301 Obytné budovy

SN EN 1991-1 (73 00 35) Zati eni stavebnich konstrukci

SN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vihkého zdiva -
Zakladni ustanoveni

SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

Zakony:
zakon .183/2006 Sbh. O uzemnim planovani a stavebnim adu
(stavebni zakon)

Vyhlasky:

vyhlaska MMR_.137/1998 Sh. O obecnych technickych po adavcich
na vystavbu

Vyhl. . 369/2001 O obecnych technickych po adavcich

zabezpe ujicich u ivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace




Obsah p ednasek

Zakladni pojmy
(nap .vada, p estavba, adaptace...);

Stavebn technicky pr zkum
Sanace vihkosti, trhliny v konstrukcich

Vybrané p iklady vad konstrukci

Nosné konstrukce
|. Zaklady,
II. Svislé nosné konstrukce,

Ill. Vodorovné nosné konstrukce,
V. P eklady

Nenosné (dopl kové) konstrukce
. P i ky,

II. Upravy povrch

Ill. Klempi ské prvky,

V. Venkovni zpevn né plochy



1. ZAKLADNI POJMY

Udr ba - pravidelnd pé e o zakladni prost edky, kterou se zpomaluje
fyzické opot ebeni, p edchazi se tim nasledk m vzniku mo nych vad.
Zachovava se ]ejICh provozuschopny stav, bezpe ny provoz

Oprava - odstran ni_&ste ného fyzického opot ebeni nebo poskozeni za
U elem uvedeni zakladniho prost edku do provozuschopného stavu. Obnovuji
se technické vlastnosti, odstra uji se funk ni, vzhledove a bezpe nostni
nedostatky

Porucha -zm na konstrukce proti p vodnimu stavu, ktera zhorSuje jeji
spolehlivost, pop . shi uje jeji bezpe nost, p edpokladanou ekonomickou
ivotnost a u itnou jakost, zhorsuje stav budovy p ipadn m eiuivani
zastavit. Za p vodni stav se pova uje stav objektu, konstrukce nebo prvku
v dob jejiho prvniho uvedeni do provozu

Vada - nedostatek konstrukce, zp sobeny nevhodnym navrhem konstrukce
(v projektu) nebo Spatnym provedenim
— Vady zjevné jsou ty, ktere kupujici mohl zjistit p i prohlidce zbo i
provedené s odbornou pé i, kterou je povinen provést podie mo nosti co
nejd ive. Tyto vady je povinen oznamit neprodlen prodavajicimu, jinak
ztraci prava a povinnosti za vady.
— Vady skryté jsou ty, které existovaly v dob prohlidky, avSak neprojevily se
tak, aby je bylo mo no seznat. Odpov dnost za vady skryté trva dva roky
od dodani zboi.




Rekonstrukce - je takova Uprava konstruk ni a technologické asti,
kterd ma za nasledek zm nu technickych parametr , p ipadn zm nu
funkce a U elu hmotného investi niho majetku

P estavba —zm na dokon ené stavby, p i ni se zachovavaji vn_|Si
p dorysné a vySkové ohrani eni stavby, Dochazi ke zm n vn jsiho
vzhledu, dispozi niho uspo adani, technického a konstruk niho eSeni.

P istavba —zm na dokon ené stavby, ji se stavba p dorysn
rozSi uje a ktera je vzajemn provozn propojena dosavadni stavbou

Rekonstrukce objektu
a p istavba gara e




Vestavba —zm na dokon ené stavby, kterou se nem ni
objem, ale dochazi k novému len ni a uspo adani v ni
obsa enych prostor

Vestavba podkrovi (do p vodni konstrukce krovu)

R “




Nastavba —zm na dokon ené stavby, kterou se zv tSuje objem
stavby sm rem vzh ru, tj. stavba se zvySuje

St eSni nastavby




Adaptace — (z latiny = p izp sobeni) ve stavebnictvi to znamena
p izp sobeni objektu nebo jeho &sti pro jiny U el ne dosavadni

Modernizace - aprava,ji sep iuplatn ni prvk technického
pokroku nahrazuji asti hmotného investi niho majetku modern jSimi
astmi za U elem odstran ni nasledk opot ebeni a zastarani vlivem
technického rozvoje

Sanace - (z latiny = napraveni, ozdrav nf) soubor naprav ve
stavajicich stavebnich objektech nap . sanace betonovych
konstrukci, sanace vihkosti apod.

Demolice - bourani, zbo eni,
zpustoSeni, str eni objektu,

p ip. celych m stskych obvod
nebo asti (nespravn se pou iva,
p edevsim v okruhu pamatka
pojem ,sneseni stavby*).




2. STAVEBN TECHNICKY PR ZKUM (STP)

- jedna se o odbornou zpravu = popis stavebn - technického stavu objektu
(nap . p edchazi projektu rekonstrukce, posudk m apod.);
- cilem je ziskani podklad pro nasledujici projek ni innost;

- dale se mohou realizovat pr zkumy :
stavebn -historicky
(nap . u pamatkov chran nych objekt , sledovani historie objektu);
urbanisticko-architektonicky (nap . u pamatkov chran nych objekt );
podrobny pr zkum technickych za izeni budov;
vihkostni (podrobny pr zkum po zjist ni vihkosti v konstrukcich);
radonovy;
konstruk n staticky (zam eni na nosné konstrukce);
pr zkum biokoroze (bakterie, plisn , houby, hmyz...) apod.

- je provad n odbornikem/-ky z oblasti stavebnictvi, U astni jsou majitelé
nemovitosti;

- asto je provad n v souvislosti se zam ovanim stavajiciho stavu objektu (pro
po izeni aktualni vykresové dokumentace).



2. STAVEBN TECHNICKY PR ZKUM
- metody pr zkumu:

smyslové

- nej ast ji vizualni prohlidka nebo poklep na konstrukci:
povrchova poskozeni, vlhkost, trhliny (lupa, m rka na trhliny, m itko...)
deformace a posuny v tSiho rozsahu (ocelova kuli ka, vodovaha, olovnice)
stopy po biologickych initelich na stavebnich materialech
kvalitu material - odhad vlastnosti (geologické kladivo, h eby, tesa ska

skoba, dlato, Spi &k)
zakryte dutiny (kladivo)

p istrojoveé a laboratorni (p esn jSi mechanické a fyzikalni vlastnosti)
destruktivni = zasah do konstrukce,
nap . oklepani omitky, odebrani vzork pro rozbory, sondy do konstrukci
(odkryti zaklad ), ... - asto jadrove vyvrty;
nedestruktivni = bez zasahu do konstrukci,
nap .poklep na konstrukci, m eni posuv a deformaci, termografické
snimkovani, ultrazvukova metoda, dotykove vihkom ry....

- pr zkum p edb ny (nedestruktivni, zakladni posouzeni) a podrobny ;

- sou asti STP je navrh opat eni a p ip.doporu eni dalSich podrobn jSich
pr zkum .



2. STAVEBN TECHNICKY PR ZKUM

- sou asti je po izeni fotodokumentace; vypov di majitel a pam tnik ;
- zazna eni zavad do vykresoveé dokumentace, nap . mista s vyskytem vilhkosti;

- vhodna je znalost historie stavebnictvi = s ohledem na dobu vystavby je mo no
usuzovat na materialovou i konstruk ni variantu konstrukci objekt .

OBSAH ZPRAVY:

Stavebn technicky pr zkum

1. Zakladni udaje o stavb  a jejim okoli

misto, majitel, podklady

historie stavby

okolni vlivy — fyzikalni (teplota, vihkost), architektonicke....

situace a orientace ke sv tovym stranam, sm r p evladajicich v tr
2. Podklady

dostupna dokumentace

vypov di majitele, stavitele...

zp sob provedeni pr zkumu, pou ité p istroje a pom cky



2. STAVEBN TECHNICKY PR ZKUM

3. Nalez
zakladové konstrukce /staré vykresy, odhad do ez , jinak nebyly zjiSt ny)
vertikalni konstrukce, p i ky
horizontalni konstrukce
schodist , vytahy a rampy
krov, st echa
instala ni jadro, pr duchy, kominy
podlahy
vnit ni omitky a povrchové upravy
vypin otvor
instalace
pr zkum fasady
ka dého bodu uvést material, stavajici stav - stupe opot ebeni nebo
poskozeni, p ipadn p i inu poruchy

4. Navrhovana opat eni
doporu eni pro odstran ni p i in poruch a jejich nasledk

5. Fotodokumentace



3.1. Sanace vihkosti

Nej ast jSip i iny nadm rného vihnuti konstrukci
1) nefunk ni hydroizola ni vrstva

(Spatn provedena, std im degradovana, uplna absence u
starSich objekt , lokaln poruSena hydorizolace...);

2)  porucha in enyrskych siti a rozvod
(prasklé potrubi vody, kanalizace, otopné soustavy...);

3) kondenzace vodni pary v konstrukci (Spatny tepeln
technicky navrh skladby konstrukce...)

ViIhkost v konstrukci m e byt:
atmosféricka (nap . od dest );

zemni vlihkost (vlhkost z podzakladi,tlakova spodni
voda...);

stavebni vihkost = vnesena do konstrukce p i vystavb
(nap . technologicka vihkost z betona e);

kondenzovana vzdusna vihkost (na povrchu konstrukce,
uvnit skladby konstrukce, souvisi s vihkostnimi
vlastnosti vzduchu)



Mo né vihkostni namahani konstrukci a vznik nadm rné vihkosti v k-cich



Posouzeni vihkosti v konstrukci

Tab: Klasifikace vihkosti zdiva dle SN P 73 0610



Sanace vihkosti

Hlavni body sana niho zasahu:
1) odstran ni p i iny vihnuti,

2) vysuSeni vihkosti z konstrukce (samovolné, nucen pomoci
vysousSecich metod nap . mikrovinna metoda),

+ provedeni nové funk ni hydroizola ni vrstvy,

3) provedeni dopl kovych opat eni pro zamezeni vihnuti (nap .
drena kolem suterénniho zdiva)

Provedeni zasahu:
dle projektu sanace vihkosti (zprava, vykresy sanace)



Metody sanace vihkosti:
1) p imeé sana ni metody;,
2) nep imé sana ni metody;
3) dopl kové metody:

a) pime;

b) nep ime.




Zara eni nerezovych plech do spary
zdiva = metoda HW



Pod ezavani zdiva = vkladani HI (asfalt.pasy) do pro ezané spary ve zdivu

-pod ezavani -vlo ena asfaltova HI se
et zovou pilou vzajemnymi p esahy,
vyklinovana spara



Chemicka metoda - injekta e



Vzduchové metody sanace
-prov travané stoly

-prov travané sokly



-prov travané interiéroveé p edst ny

-prov travané podlahy






Dopl kové metody sanace



Sana ni omitky

Princip funkce sana nich omitek: .
- sana ni omitka

- klasicka omitka



Sana ni omitky - vlastnosti



Skladba sana nich omitek v zavislosti na zasoleni zdiva

Sana ni omitka ne eSi problém s vihkosti !!!!
(nutno odstranit p i inu vihnuti), je pouze dopl kovym opat enim.



3.2. Trhliny v konstrukcich

Trhlina = viditelny nasledek nap ti, které p ekro ilo mez pevnosti
doty ného materialu

— ve fazi jeho vyroby,

— po dokon eni zrani, tvrdnuti i tuhnuti = v ramci ivotnosti
stavby.

Trhlina
- sv d io pohybech v konstrukci;
- sledujeme:

sta i trhliny (vypov  majitele, ,,zasSpin ni“ trhliny),
tvar a sm r (vodorovn , svisle, zm na Si ky...),
miru rozev eni (zm eni Si ky trhliny),

zm nu trhliny v ase (maltovy ter ik, sklen né skli ko  poruSeni =
pohyb trhliny);

- trhlina u konstrukci m e byt zp sobena porusenim konstrukce:
v tahu, v tlaku, ve smyku;



Trhliny v konstrukcich

- podle mno stvi a mista vyskytu trhlin posuzujeme je jich
zava nost:

neskodné , které kazi jen vzhled stavby,

vznikaji nap . schnutim omitek, tvrdnutim malty,
smrs ovanim betonu, rychlym odpa enim pojidla v
nat rech a malbach apod.

v pohybu , upozor uji navan jSistavebni poruchu staticky
zava nou

zp sobeny poruchou , kterd ma za nasledek z iceni
konstrukce.



Naprava trhlinami porusenych konstrukci

Aktivni trhliny Trhlina blizko rohu
- oprava tzv. stehovanim: - oprava trny skrz roh zdiva:
- skoby z vysoko pevnostni oceli - do p edvrtanych otvor a
osazene do p edvrtanych ukotvenych chemickou
otvor a ukotvenych maltou

chemickou maltou:;

- specialni vyztu e ve tvaru
Sroubovice ve sparach.



